DOURAR (Continuacao)

DOURAR COM FOLHA DE
OURO

* Aplicar a folha de ouro
(extremamente fina) sobre
uma pele de camurca esticada
sobre uma pequena
tdbua/prancheta e corta-laem
pequenos pedacos (4).

@

e Com a ponta do dedo
ligeiramente molhada, aplicar
um pedaco de folha de ouro.
Fazer com que adira no interior
das cavidades e, em seguida,
nos relevos (5).

* Aplicar premindo repetidas
vezes com uma bola de
algodéo e, em seguida, passar
com um pincel suave (6).

CONSELHO:

Pode ser aplicada uma patine
ao dourado liquido depois
de seco, esfregando-a,
utilizando um lapis de
dourar (espécie de baton em
cera) e, puxando o lustro,com
um pano macio.

Dicas

Para obter um dourado
desbotado, utilizar um
preparado de clara de ovo
diluida em vinagre ou num
produto de limpeza
especifico. Pincelar com um
pincel. Deixar secar e
limpar com um pano em
algodao.

ACABAMENTO

* Reforcar os cantos da
moldura pregando uma peca
chata de cartdao ou madeira,
nas costas da moldura.

NOTAS
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PRINCIPIO

A RENOVACAO

Uma moldura antiga pode necessitar de trés tipos de
reparacoes:

- um refor¢o da montagem

-uma simples operacdo de aplicagdo de dourado
- ou, entao, antes desta ultima operacao, a renovacao da talha
A aplicacao de dourado pode ser efectuada de acordo com
varias técnicas:

- o dourado liquido, uma espécie de tinta metalizada
- cera dourada,

- dourado em folha, que é a verdadeira técnica mas a mais delicada
de aplicar

FERRAMENTAS NECESSARIAS

Escovas, pincéis, serra com dentes finos, espatula, polidor em dgata
ou madeira, trapo macio, camurca, goivas de escultor, martelo
pequeno, puncdo para pregos.

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui
as quantidades necessarias para a sua encomenda.

MATERIAIS \
A MONTAGEM E O ACABAMENTO
PREGOS SEM CABECA
PASTA PARA MADEIRA
TIRAS DE PAPEL KRAFT COM GOMA
TINTA, LACA OU VERNIZ
ARENOVACAO
FITA ADESIVA CREPE
ALCOOL PARA QUEIMAR
BETUME FINO EM PASTA
MASSA PLASTICA PARA MADEIRA
LIXA DA AGUA N° 400 OU 600
LIXA DE ESMERIL VIDRO MUITO FINA
DOURADO EM CERA
GESSO PARA MOLDAR
MASSA DE ELASTOMERO E CATALISADOR
GESSO PARA MOLDAR OU REVESTIMENTO DE
COBERTURA OU MASTIQUE EM POLIESTER
COLAVINILICA
ACABAMENTOS EM DOURADO
BASE PARA DOURAR
DOURADO LIQUIDO
CERA DOURADA
FOLHA DE OURO

7/~ QUANTIDADES

\ LAPIS PARA DOURAR

\_

MONTAGEM

e Se a estrutura estiver
enfraquecida, desmontar o
fundo da moldura e retirar a
gravura e o vidro.

* Pregar pregos sem cabeca no
bordo do quadro e em cada
angulo.

e Enterrar os pregos com o
puncao para pregos e tapar com
pasta para madeira (1).

¢ Esperar algumas horas e
aplicar a tinta do mesmo tom da
moldura.

« Voltar a montar a moldura e
fixar o fundo utilizando tiras de
papel kraft com goma.

TAPAR PEQUENOS DEFEITOS
* Antes de qualquer intervencao,
proteger o vidro utilizando fita
adesiva crepe, no interior da
moldura.

e Limpar cuidadosamente as
partes que deseja reparar com
alcool para queimar e uma
escova de dentes. Eliminar as
estilhas e os pedagos de madeira
da moldura que estiverem mal
fixos, tendo atencédo para nao
atacar a madeira.

3 Possibilidades para tapar:
- REVESTIMENTO FINO:
* Tapar os pequenos orificios e
as estilhas com o betume fino em
pasta, aplicar utilizando uma
espatula (2).

* Depois do betume ter secado,
polir com lixa de dgua n° 400 ou
600. Para o fundo das molduras,
enrolar a lixa a volta de um lapis

3).

-MASSA PLASTICA PARA
MADEIRA:

A massa plastica para madeira é
uma espécie de plasticina que
endurece ao contacto com o ar.
Colocar um pouco de massa no
buraco depois de a ter amassado
entre os dedos (4).

* Quando a massa estiver
seca, dar a forma da moldura
utilizando as goivas de
escultor e, em seguida, lixar
com lixa de vidro muito fina

(5).

COM CERA DOURADA:
*Tapar as partes em falta com
cera dourada e uniformizar
no conjunto da moldura (6).

DOURAR

BASE PARA DOURAR
Antes de proceder a operacao
de dourar da moldura é
necessario aplicar uma base
para dourar de fundo
encarnicado que garante a
correcta fixacdo da substancia
dourada.

* Aplicar com um pincel fino
em pelo de marta a base para
dourar ponto a utilizar:
Mistura para dourar ou Verniz
da Arménia (1).

* Alisar cuidadosamente a
base para dourar utilizando
uma ferramenta dura como
um brunidor em agata ou em
buxo (2).

DOURADO LIQUIDO OU EM
PASTA

 Aplicar com um pincel o
liquido para dourar
perfeitamente homogéneo.
Atencao: dourar a moldura
inteira para evitar as
diferencas de aspecto.
* Espalhar com o dedo ou
com uma pequena escova,
cera para dourar (3).

* Esfregar em seguida com a
ajuda de um pano suave para
que fique a brilhar. Dourar
novamente a moldura.




